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ВСТУП 

В цьому стандарті наведені основні правила, методи розрахунку та 

конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами з профільованими 

настилами будинків, будівель та споруд, які забезпечують виконання основних 

вимог ДБН В.2.6-160 щодо забезпечення несучої здатності, придатності до 

експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні 

експлуатаційні якості протягом усього терміну служби. 

В цьому стандарті використана класифікація міцності бетону на стиск 

відповідно до ДСТУ Б В.2.7-176; класифікація арматурного прокату відповідно 

до ДСТУ 3760, ГОСТ 10884. 

Характеристики профільованих настилів приймають згідно з  

ДСТУ Б В.2.6-9. 

У цьому стандарті терміни та визначення понять, познаки та одиниці 

фізичних величин прийняті відповідно до ДБН В.2.6-160. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ  

СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПЛИТАМИ З 

ПРОФІЛЬОВАНИМИ НАСТИЛАМИ 

 

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПЛИТАМИ С 

ПРОФИЛИРОВАННЫМИ НАСТИЛАМИ 

 

CALCULATION AND DESIGN WITH COMPOSITE STRUCTURES  

PLATES WITH PROFILED DECKING 

 

Чинний з  201Х-ХХ-ХХ. 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування сталезалізобетонних 

конструкцій з плитами з профільованими настилами, які експлуатуються в 

кліматичних умовах України, в неагресивному середовищі.  

1.2 Сталезалізобетонні конструкції з плитами з профільованими 

настилами повинні задовольняти основним вимогам безпеки, які визначені у 

Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, ДБН В.1.2-14 та 

ДБН В.1.2-7. Для забезпечення вимог безпеки конструкції повинні мати такі 

початкові властивості, щоб з необхідним ступенем надійності для різних 

розрахункових ситуацій у процесі будівництва і експлуатації будівель та 

споруд була виключена можливість руйнування будь-якого характеру або 

порушення експлуатаційної придатності, пов'язаного із спричиненням шкоди 

для життя або здоров'я людини, майна або навколишнього середовища. 

1.3 Сталезалізобетонні конструкції з плитами з профільованими 

настилами повинні бути забезпеченими з необхідною надійністю від 

виникнення всіх видів граничних станів розрахунками, вибором показників 

якості матеріалів, призначенням розмірів та конструюванням згідно вказівок 
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цього стандарту. При цьому повинні бути виконані вимоги щодо вогнестійкості 

визначені у ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7 та технології виготовлення конструкцій і 

витримані вимоги щодо експлуатації будинків та споруд, а також вимоги щодо 

екології, які регламентуються відповідними нормативними документами.  

1.4 Цей стандарт не поширюється на розрахунок та проектування 

вогнестійкості конструкцій. Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій на 

вогнестійкість на відповідність нормативним значенням, регламентованим у 

ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-24, ДБН В.1.2-7 тощо, слід виконувати згідно з чинною 

нормативно-технічною документацією на проектування вогнестійкості 

сталезалізобетонних будівельних конструкцій. 

1.5 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій з плитами з 

профільованими настилами необхідно виконувати за граничними станами 

згідно з 5.3 ДБН В.2.6-160, які включають:   

- граничні стани першої групи; 

- граничні стани другої групи. 

Розрахунки за граничними станами першої групи, включають розрахунки 

щодо визначення несучої здатності з урахуванням в необхідних випадках 

деформованого стану конструкції. 

Розрахунки за граничними станами другої групи, включають розрахунки щодо 

виникнення та розкриття тріщин і за деформаціями. 

1.6 Розрахунки за граничними станами конструкції в цілому, а також 

окремих її елементів необхідно, як правило, виконувати для всіх стадій її 

існування – виготовлення, транспортування, зведення та експлуатації; при 

цьому розрахункові схеми повинні відповідати реальній роботі конструкцій та 

прийнятим конструктивним рішенням. 

1.7 Розрахунки зусиль, напружень та деформацій від зовнішніх 

навантажень та впливів оточуючого середовища в сталезалізобетонних 

конструкціях з плитами з профільованими настилами слід визначати за 

загальними правилами будівельної механіки з урахуванням фізичної та 
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геометричної нелінійності роботи конструкції у системі. 

Необхідно враховувати перерозподіл зусиль в елементах системи 

внаслідок нелінійних деформацій бетону, арматури і конструкційній сталі та 

процесів тріщиноутворення за граничним станом, що розглядається. 

1.10 Вимоги цього стандарту не поширюються на розрахунок та 

проектування: 

– конструкцій які експлуатуються при температурі навколишнього 

середовища вище 50º С і нижче мінус 70 ºС; 

– спеціальних типів будівель (розрахунок висотних будівель (умовною 

висотою понад 73,5 м) на прогресуюче обвалення і тощо); 

– віадуків, мостів, дамб, резервуарів під тиском, прибережних 

платформ та водозахисних споруд; 

– сталезалізобетонних конструкцій аеродромів, атомних станцій. 

– конструкцій із фібробетону, дрібнозернистих бетонів, та 

пінобетонних складових, а також конструкцій з бетону з надважкими 

заповнювачами; 

– конструкцій які піддаються циклічним та динамічним впливам, 

впливу агресивного середовища. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові  акти, нормативні 

акти та нормативні документи: 

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 

ДБН В.1.1-7-2002 Захіст від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва 

ДБН В.1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних. 

об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека 

ДБН В.1.2-14:2008 Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 
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основ 

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Основні положення 

ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні 

конструкції. Основні положення 

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування 

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних. Прогини і переміщення. Вимоги проектування 

ДСТУ Б В.2.6-9 Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами 

для будівництва. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетони. 

Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ) 

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних 

конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на 

вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, IDT 

ДСТУ 3760 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні 

технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ) 

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для 

железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна 

термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови) 

3 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З 

ПЛИТАМИ З ПРОФІЛЬОВАНИМИ НАСТИЛАМИ 

3.1 Бетон і арматура 

3.1.1 Показники якості  

3.1.1.1 Для виготовлення сталезалізобетонних конструкцій, що 

проектуються в відповідності з цим стандартом, використовується важкий 

конструкційний бетон класів міцності на стиск від С8/10 до С50/60 з середньою 

густиною від 2000 кг/м
3
 до 2500 кг/м

3
 включно. 

Клас бетону за міцністю на стиск С відповідає гарантованій міцності 

бетону за стандартними кубами в МПа, з забезпеченістю 0,95. 

3.1.1.2 Основні показники якості бетону, які встановлюються при 

проектуванні повинні відповідати ДБН В.2.6-98.   
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3.1.1.3 Для сталезалізобетонних конструкцій з плитами з профільованими 

настилами не рекомендується використовувати бетон класу за міцністю на 

стиск нижче С12/15. 

3.1.1.4 Вік бетону, який відповідає його класу за міцністю на стиск, 

призначають при проектуванні, виходячи з можливих реальних строків 

завантаження конструкцій проектними навантаженнями. При відсутності таких 

даних клас бетону призначається в віці 28 діб. 

3.1.1.5 Марку бетону за морозостійкістю призначають в залежності від 

вимог, яким повинні відповідати конструкції, класу умов їх експлуатації (табл. 

4.1 ДБН В.2.6-98) та діапазону зміни температури навколишнього середовища в 

холодний період.  

3.1.1.6 Марку бетону за водонепроникністю призначають в залежності від 

вимог, яким повинні відповідати конструкції та класу умов їх експлуатації 

(табл. 4.1 ДБН В.2.6-98). 

В інших випадках необхідна марка бетону за водонепроникністю 

призначають відповідно до спеціальних вказівок. 

3.1.1.7 Для армування сталезалізобетонних конструкцій з плитами з 

профільованими настилами слід використовувати арматуру відповідно до ДБН 

В.2.6-98. 

3.1.1.8 Для армування сталезалізобетонних з плитами з профільованими 

настилами конструкцій слід використовувати:  

- гладку арматуру класу А240С; 

- арматуру періодичного профілю класів А400С, А500С, В500. 

3.1.1.9 Для виготовлення сталезалізобетонних конструкцій, що 

проектуються в відповідності з цим стандартом, використовуються сталеві 

конструкції з фасонного, сортового, листового, широкополичкового і 

універсального прокату і холодногнутихпрофілів. 
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3.1.1.10 Положення цього стандарту застосовуються для конструкційної 

сталі з номінальним опором на границі текучості не більше ніж 430 Н/мм
2
. 

 

3.1.2 Міцністні характеристики бетону і арматури 

3.1.2.1 Згідно з ДБН В.2.6-98 базовими міцністними характеристиками 

бетону для розрахунку конструкцій є їх характеристичне значення: 

- опір бетону на осьовий стиск fck,prism; 

- опір бетону осьовому розтягу fctk,0,05. 

В разі необхідності, для аварійних розрахункових ситуацій може 

використовуватись значення  бетону при осьовому розтягу fctk,0,95. 

Характеристичні значення опору бетону осьовому стиску (призмова 

міцність) та осьовому розтягу, приймають в залежності від класу бетону на 

стиск С згідно табл. 3.1 ДБН В.2.6-98. 

3.1.2.2 Розрахункове значення міцності бетону на стиск згідно з ДБН 

В.2.6-98 визначається як: 

fcd = сс  fck / γс,                                                      (3.1) 

де:  

γс  – коефіцієнт надійності для бетону (див. 2.4.1 ДБН В.2.6-98); 

αсс – коефіцієнт, що ураховує вплив тривалості дій та несприятливих 

впливів, що викликані способом прикладання навантаження, на міцність бетону 

при стиску. 

Величина αсс  може змінюватися в межах від 0,8 до 1,0. Конкретна 

величина коефіцієнта αсс у вказаних межах, в залежності від призначення 

конструкції і тривалості впливу несприятливих дій призначається 
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проектувальником з погодженням з Замовником.  Рекомендованим є значення 

αсс  = 1,0. 

3.1.2.3 Коефіцієнт надійності γс може застосовуватись із меншим 

значенням, в разі якщо доказано, що система контролю якості на виробництві 

забезпечує в конструкції  коефіцієнт варіації міцності бетону, що не перевищує 

10%. В такому разі коефіцієнт надійності γс =1,22. 

3.1.2.4 Розрахункове значення міцності бетону на розтяг згідно з ДБН 

В.2.6-98 визначається як 

fctd = αсt fctk, 0,05 / γсt,                                                (3.2) 

де 

γct  – коефіцієнт надійності для бетону (див. п. 2.4.1 ДБН В.2.6-98); 

αсt  – коефіцієнт, що ураховує вплив на міцність бетону при розтягу 

тривалості дій та несприятливих впливів, що викликані способом прикладання 

навантаження. Якщо немає інших вказівок то рекомендованим є значення αсt = 

1,0. 

3.1.2.5 Основною характеристикою міцності арматури є її 

характеристичне значення на межі фізичної або умовної текучості (fsk  або  f0,2k), 

яке, як правило, наводиться в відповідної нормативно-технічної документації 

на арматуру. При цьому, характеристичні значення опору арматури розтягу fsk  

для граничних станів першої групи необхідно приймати рівним найменшим 

значенням, які регламентовані чинною нормативно-технічною документацією 

відповідних нормативних документів на арматуру. 

3.1.2.6 Розрахункові значення опору арматури розтягу fsd визначається за 

формулою 

,
s

sk
sd

f
f


                                                                       (3.3) 
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де 

  - коефіцієнт надійності для арматури, який приймається згідно 

таблиці 2.1 ДБН В.2.6-98. 

Розрахункові значення опору арматури на стиск приймаються рівними 

розрахунковому значенню опору арматури на розтяг fsd, але не більше, що 

відповідають граничному значенню деформацій стиску бетону (εcu1, εcu3),  в 

якому знаходиться арматура, при короткочасній або тривалій дії навантаження. 

Для арматури класу В500 граничні значення опору стиску приймаються з 

коефіцієнтом умов роботи, рівним 0,9. 

3.1.2.7 Розрахункові значення опору поперечної арматури (хомутів і 

відігнутих стрижнів) fsywd знижують порівняно з fsd шляхом множення на 

коефіцієнт умов роботи, рівний 0,8, але приймають не більше 300 МПа. 

3.1.3 Деформаційні характеристики бетону і арматури 

3.1.3.1 Згідно з ДБН В.2.6-98 основними деформаційними 

характеристиками бетону є: 

- граничні відносні деформації бетону при осьовому стиску і розтягу (при 

однорідному напруженому стані бетону) εcu1, εctu1;  

- початковий модуль пружності Ec; 

- коефіцієнт (характеристика) повзучості φ(t,t0), 

- коефіцієнт поперечної деформації бетону (коефіцієнт Пуассона) ν; 

- коефіцієнт лінійної температурної деформації άc(t). 

Граничні відносні деформації бетону при осьовому стиску, початковий 

модуль пружності наведені в табл. 3.1 ДБН В.2.6-98. Значення коефіцієнта 

поперечної деформації бетону (коефіцієнт Пуассона - коефіцієнт поперечної 

деформації бетону при рівні напружень в бетоні що не перевищує 0,5 fcd) та 

коефіцієнта лінійної температурної деформації наведені в 3.1.3 ДБН В.2.6-98. 
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Якщо відсутні більш точні дані, граничні відносні деформації бетону при 

осьовому розтягу можна приймати рівними εctu= -2fctd /Есd. 

3.1.3.2 При тривалій дії навантаження значення модуля деформацій 

бетону допускається визначати за залежністю: 

Ec(t,t0)=  ,                                          (3.4) 

де    

φ(∞,t0) – граничний коефіцієнт повзучості, який приймається відповідно 

до 3.1.3.7. 

3.1.3.3 В випадку, коли вплив повзучості і усадки викликає значні 

напруження і деформації в сталезалізобетонних конструкціях  а також  може 

призвести до появи надмірних тріщин, необхідно ураховувати вплив усадки та 

повзучості. Повзучість і усадка бетону залежить від вологості навколишнього 

середовища, розмірів елемента і складу бетону, тривалості та величини 

навантаження. На повзучість також впливає вік бетону в момент прикладання 

навантаження. 

3.1.3.4 Коефіцієнт повзучості φ(t,t0) пов'язаний з Еc, тангенціальним 

модулем, що може прийматись як 1,10 Ест. 

3.1.3.5  Деформація повзучості бетону εcс (∞, t0) для t = ∞ при постійних 

напруженнях стиску σс, прикладених до бетону у віці t0 може бути 

представлена виразом: 

εcс (∞, t0) = φ (∞, t0) × (σс / Ес),                                            (3.5) 

3.1.3.6 Якщо напруження стиску бетону у віці t0 перевищують величину  

0,45 fck(t0), то повзучість треба розглядати як нелінійну. Такі високі напруження 

можуть виникати у результаті попереднього напруження, наприклад, у збірних 
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елементах на рівні прикладення напружень. У таких випадках коефіцієнт 

нелінійної повзучості можна визначати наступним чином: 

φ к (∞, t0) = φ (∞, t0) ехр [1,5 (kσ – 0,45)],                               (3.6) 

де φк (∞, t0) – коефіцієнт умовної нелінійної повзучості, що заміняє φ (∞, t0); 

kσ – співвідношення «напруження-міцність» σс/ƒсm(t0);  

σс  – напруження стиску, а ƒсm(t0) – середня міцність бетону на стиск у 

момент навантаження. 

3.1.3.7 У випадку коли немає більш точних даних величину граничного 

коефіцієнту повзучості можна приймати згідно таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98. 

3.1.3.8 Згідно з ДБН В.2.6-98 повна деформація усадки складається з двох 

компонентів, деформація усадки при висиханні та деформація внутрішньої 

усадки. Деформація усадки при висиханні розвивається повільніше, оскільки 

вона залежить від міграції води у бетоні, що твердіє. Деформація внутрішньої 

усадки розвивається у процесі твердіння бетону: отже більша частина 

розвивається в самі перші дні після укладки. Внутрішня усадка лінійно 

залежить від міцності бетону. 

Кінцеве значення деформації усадки при може бути прийняте за 

таблицею 3.2 ДБН В.2.6-98 з урахуванням масштабного коефіцієнту згідно з 

таблицею 3.3. 

3.1.3.9 У разі необхідності врахування впливу усадки при перевірці 

граничного стану, необхідно застосовувати коефіцієнт  надійності γSH. Якщо 

відсутні більш точні дані, рекомендованою величиною є γSH= 1. 

3.1.3.10 Основними деформаційними характеристикам звичайної 

арматури, яка використовується в сталезалізобетонних елементах, згідно з ДБН 

В.2.6-98 є значення: 

– модуль пружності арматури Es; 

– відносні деформації видовження арматури εs0 при досягненні напружень 

розрахункового опору fsd (fsk); 

– граничні відносні деформації видовження арматури εsd. 
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3.1.3.11 Відносні деформації видовження арматури εs0 визначаються 

наступною залежністю 

εs0 = fsd (fsk)/ Es,                                                       (3.7) 

3.1.3.12 Характеристичні значення опору та деформаційних 

характеристик арматури наведено в таблиці 3.4 ДБН В.2.6-98.  

3.1.3.13 Значення модуля пружності арматури Es приймається однаковим 

при розтягу і стиску. 

 

3.1.4 Діаграми механічного стану бетону і арматури 

3.1.4.1 Для розрахунку сталезалізобетонних конструкцій 

використовуються криволінійна і дволінійна діаграми стану бетону, які 

визначають зв'язок між напруженнями і відносними деформаціями бетону як це 

показано на рис. 3.1 і 3.2 ДБН В.2.6-98. 

Діаграми стану бетону використовуються при розрахунку 

сталезалізобетонних елементів за нелінійною деформаційною моделлю. 

Як правило, для розрахунків статично невизначених конструкцій 

використовується криволінійна діаграма стану бетону. 

3.1.4.2 При використанні криволінійної діаграми стану бетону, залежність 

між σс і εc яка показана на рисунку 3.1 ДБН В.2.6-98, для короткотривалого 

осьового навантаження, описується рівняннями типу (3. 4) або (3.5) з 

застосуванням даних табл. 3.1 та Додатку Д (ДБН В.2.6-98). 

3.1.4.3  При використанні дволінійної діаграми (рис. 3.2 ДБН В.2.6-98) 

напруження стиску бетону σс в залежності від відносних деформацій εc 

визначають за формулами: 

при  0≤ εc < εc3( cd або ck), 

σс = E(cd або ck)× εc3;                                                    (3.8) 

при εc3( cd або ck) ≤  εc ≤ εcu3( cd або ck) 

σс = f cd або ck 

Значення модуля пружності E(cd або ck) та деформацій εc3( cd або ck)  
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призначаються: 

- при короткочасному дії навантаження згідно табл. 3.1 ДБН В.2.6-98; 

при тривалій дії навантаження з урахуванням 3.1.3.2-3.1.3.8. 

3.1.4.4  Напруження розтягу бетону σсt в залежності від відносних 

деформацій εct при використанні дволінійної діаграми визначають за 

формулами: 

при  0≥ -εct > -εct3, 

σсt = Ecd  × -εct;                                                        (3.9)   

при -εct3 ≥ -εc ≥ -εctu3 

σсt = - f ctd ,                                                             (3.10) 

де   εct3= - f ctd / Ecd,    εctu= -2fctd /Есd. 

3.1.4.5 При розрахунку несучої здатності сталезалізобетонних елементів 

за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-деформованого 

стану розрахункового перерізу можуть бути використані  діаграми стану 

стиснутого бетону, наведені в  3.1.4.2, 3.1.4.3 з деформаційними 

характеристиками, які відповідають короткочасній дії навантаження. 

3.1.4.6  При розрахунку на тріщиноутворення в сталезалізобетонних 

елементах за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-

деформованого стану розрахункового перерізу може бути використана 

дволінійна діаграма стану стиснутого та розтягнутого бетону, наведені в  

3.1.4.3, 3.1.4.4 з деформаційними характеристиками, які відповідають 

короткочасній дії навантаження. 

3.1.4.7 При розрахунку прогинів та переміщень сталезалізобетонних 

елементів за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-

деформованого стану розрахункового перерізу можуть бути використані  

діаграми стану стиснутого та розтягнутого бетону, наведені в  3.1.4.2, 3.1.4.3 і 

3.1.4.4  з деформаційними характеристиками, які відповідають короткочасній і 

тривалій дії навантаження. 

3.1.4.8 При розрахунку ширини розкриття тріщин сталезалізобетонних 
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елементів за нелінійною деформаційною моделлю для оцінки напружено-

деформованого стану розрахункового перерізу можуть бути використані  

діаграми стану стиснутого та розтягнутого бетону, наведені в  3.1.4.2, 3.1.4.3 і 

3.1.4.4  з деформаційними характеристиками, які відповідають короткочасній 

дії навантаження. 

3.1.4.9 При розрахунку сталезалізобетонних елементів в якості 

розрахункової діаграми стану деформування арматури, яка встановлює зв'язок 

між напруженнями σs і відносними деформаціями εs арматури, приймають 

дволінійну діаграму (рисунок 3.1). 

Холоднодеформована арматура класу В500 для забезпечення необхідної 

надійності конструкцій умовно віднесена до арматури, що має фізичну границю 

текучості. 

Діаграми стану арматури при розтягу і стиску приймають однаковими. 

3.1.4.10 Напруження  в арматурі σs визначають в залежності від відносних 

деформацій εs згідно діаграми стану арматури за формулами: 

при  0≤ εs< εs0                    σs= εs× Es;                                                        (3.11) 

при  εs0≤ εs≤ εsud                σs= fsyd .                                                           (3.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Діаграма стану арматури 

3.2 Конструкційна сталь 

3.2.1. Міцністні характеристики конструкційної сталі приймаються за 

ДБН В.2.6-198. 

s 

fyd 

s  sud εs0 
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3.2.2. При виборі конструкційної сталі для сталезалізобетонних 

конструкций слід враховувати: 

– клас відповідальності будівель і споруд згідно з ДБН В.1.2-14; 

– призначення конструкцій та елементів; 

– можливі наслідки досягнення граничних станів; 

– вид напруженного стану (одноосьовий, плоский чи об’ємний, згин, 

розтяг або стиск. 

3.2.3 Вибір сталей для конструкцій слід виконувати згідно з ДБН В.2.6-

198. 

3.2.4 Пластичні властивості конструкційної сталі залежать від наступних 

параметрів: 

– співвідношення граничного опору на ростяг uf  до номінального опору 

конструктивної сталі на межі текучості yf  ( yu ff ); 

– видовження при розриві на довжині вимірювання 5,65 oA  (де oA  – 

початкова площа поперечного перерізу); 

– граничною деформацією au , яка відповідає граничному опору на 

ростяг uf . 

3.2.5 Для розрахунку поперечних перерізів сталезалізобетонних 

конструкцій може використовуватись спрощена діаграма залежності 

«напруження-деформації» конструкційної сталі (рисунок 3.2). 

3.2.6 Напруження в конструкційній сталі σа визначають в залежності від 

відносних деформацій εa згідно діаграми стану за формулами: 

при  0≤ εa< εa0 

σa= εa× Ea;                                                     (3.13) 

при  εa0≤ εa≤ εaud 

σa= fayd .                                                           (3.14) 
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3.3 Профільовані настили 

3.3.1 Для виготовлення сталезалізобетонних конструкцій з плитами з 

профільованими настилами згидно з ДБН В.2.6-9 використовуються настили 

типу Н – для настилання покриттів. 

Примітка. Рекомендована мінімальна товщина сталевих настилів 0,7 мм. 

3.3.2 Характеристики профільованих настилів приймаються згидно з ДБН 

В.2.6-9. 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ 

СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ГРАНИЧНИМ 

СТАНОМ ПЕРШОЇ ГРУПИ 

4.1 Класіфікація сталезалізобетонних конструкцій 

4.1.1 Характерні типи перерізів сталезалізобетонних балок з 

профільованими настилами показані на рисунку 4.1. 

4.3 Передумови розрахунку несучої здатності 

4.3.1 В загальному випадку несучу здатність сталезалізобетонних балок з 

профільованими настилами на дію згинальних моментів та поздовжніх сил 

визначають, виходячи з наступних передумов: 

fa 

εa 

fyd 

ε ay0 εaud 

Рисунок 3.2 – Діаграма стану конструкційної сталі 



пр. ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Типові поперечні перерізи сталезалізобетонних балок  

 

– для розрахункового перерізу вважається справедливою гіпотеза про 

лінійний розподіл деформацій по його висоті; 

– для розрахункового перерізу вважається, що зсувні з’єднання та 

поперечна арматура бетонної плити забезпечують сумісну роботу плити і 

сталевого профілю; 

– зв'язок між напруженнями та деформаціями стиснутого бетону 

приймається у вигляді діаграм, які показані на рисунках 3.1 та 3.2 ДБН В.2.6-

98; 

– зв'язок між напруженнями та деформаціями у арматурі приймається у 

вигляді діаграми, яка наведена на рисунку 3.1 При цьому: 

а) для арматури при   εs ≥ εsu  напруження σs = 0, тобто вважається, що 

стався розрив арматури; 

б) роботу бетону розтягнутої зони допускається не ураховувати, 

приймаючи при εсі ≤ 0 напруження σсі = 0; для конструкцій, у яких не 

допускається утворення тріщин, розрахунок несучої здатності виконують з 

урахуванням того, що деформації бетону найбільш розтягнутого волокна не 

повинні перевищувати εсtu = -2fctm/Есk. 

4.3.2 За критерій вичерпання несучої здатності поперечного перерізу 

приймається: 
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 – втрата рівноваги між внутрішніми та зовнішніми зусиллями 

(досягнення максимуму на діаграмах «момент-кривизна (прогин)» або 

«стискаюча сила - прогин») – екстремальний критерій; 

 – руйнування стиснутого бетону при досягненні крайніми стиснутими 

деформаціями граничних значень (εcul, εcu3, див табл. 3.1 ДБН В.2.6-98) або 

розрив усіх розтягнутих стрижнів арматури внаслідок досягнення в них 

граничних деформацій (εsu, див. 3.2.6 ДБН В.2.6-98); 

 – досягненні крайніми стиснутими/розтягнутими деформаціями сталевій 

частині поперечного перерізу граничних значень (εau, див 3.2.4). 

Розрахунок виконується за деформаційною методикою, сутність якої 

полягає у тому, що ураховується приріст не зусиль (впливів), а деформацій у 

перерізі. 

Приймається таке правило знаків: для стиску як бетону, арматури так і 

сталевій частині поперечного перерізу знак додатний, для розтягу – від'ємний. 

4.3.3 Розраховуючи позацентрово стиснуті і стиснуто-зігнуті 

сталезалізобетонні елементи, слід ураховувати вплив прогину та 

недосконалостей у геометрії конструкцій до початку їх навантаження. 

5 РОЗРАХУНОК ЗГИНАЛЬНИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

БАЛОК З ПЛИТАМИ З ПРОФІЛЬОВАНИМИ НАСТИЛАМИ ЗА 

НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ 

5.1 Загальний метод розрахунку 

5.1.1 Для виконання розрахунку сталева частина і профільований настил 

розрахункового перерізу розбиваютьсяться на m шарів, в межах висоти яких 

напруження вважаються постійними, а розподіл деформацій по висоті 

сталевого елементу за лінійним законом. 

5.1.2 Відповідно до прийнятих передумов напружено-деформований стан 

розрахункового перерізу при згині описується системою рівнянь: 

  0, 1  F ;           (5.1) 
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  0, 1  МФ  .          (5.2) 

5.1.3 В загальному вигляді функції F(, 1) і  Ф (, 1) записуються 

наступним чином: 

   1

1 1 1

,
n m l

c si si am am vl vl

i m lF

F x dF A A A    
  

       ;    (5.3) 

   1

1 1 1

,
n m l

c si si si am am am vl vl vl

i m lF

Ф x xdF A z A z A z    
  

       .   (5.4) 

Після інтегрування і підстановки границ інтегрування одержимо систему 

нелінійних алгебраїчних рівнянь з невідомими - )1(c  і (або )2(a ). 

5.1.4 Нелінійна залежність між σс і εс у бетоні згідно з ДБН В.2.6-98 

описується рівняннями: 

                                    




)2(1

2

)(),( 




k

k

f cdck

c
,                                        (5.5) 

де:  = εс/ εс1, 

εс1 – деформації при максимальних напруженнях, згідно з таблицею 

3.1 ДБН В.2.6-98, при розрахунку за першою групою граничних станів 

приймається εс1,cd, за другою групою граничних станів εс1,ck. 

k = 1,05Eck×εс1,ck/fck,prism (fck,prism – згідно з таблицею 3.1 ДБН В.2.6-98) 

при розрахунку за другою групою граничних станів і  k=1,05Ecd×εс1,cd/fcd (fcd – 

згідно з таблицею 3.1 ДБН В.2.6-98) при розрахунку за першою групою 

граничних станів; 

та 

    



5

1
)(),( ,
k

k
kcdckc af         (5.6) 

де: ka  – коефіцієнти полінома, які визначаються з використанням 

параметрів, наведених в таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98. 

Вирази (5.5) і (5.6) справедливі  при 0 < | εс | < | εсu1 |  де εсu1 – номінальні 

граничні деформації бетону. 
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5.1.5 Після підстановки формули (5.6) в рівняння (5.3) і (5.4) і 

інтегрування отримаємо рівняння рівноваги в наступному вигляді:  

1
1 15

(1) (2)

1
1 1 1 1(1)

0
1

k
k k n l l
c ccd c k

si si am am vl vlk
k i m lc

f b a
A A A

k

 
  




 


   

 
         
    ;     (5.7) 

 












 










si

n

i
sisik

c

k
c

k
c

k

kccd zxA
k

abf
1

1
2
)1(
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1 1

1 1

( ) ( ) 0
l l

am am am vl vl vl Ed

m l

A x z A x z M 
 

                     (5.8) 

У формулах (5.5) – (5.8): 

h

cc )(1 )2()1( 




  – кривина вигнутої осі в перерізі;  

c(1)  – деформації бетону стиснутої фібри;      

)7(a  – деформації розтягнутої фібри стального профілю;   

1

)1(

c

c




   ;

 

 )1(1 cx   – висота стиснутої зони;  

1c  – відносна кривина; 

zsi – відстань i-го стрижня або прошарку арматури від найбільш стиснутої 

грані перерізу; 

zam – відстань m-го шару стального профілю від найбільш стиснутої грані 

перерізу; 

zvl – відстань l-го шару профільованого настилу від найбільш стиснутої 

грані перерізу 

MEd – розрахункове значення зовнішнього згинального моменту. 

5.1.6 Напруження в довільному шарі армування і сталевого профілю 

визначаються за діаграмами деформування арматури і конструкційної сталі 

згідно з рекомендаціями, які викладені в 3.1.4.10 та 3.2.6, виходячи з того, що 

деформації визначаються за формулами:  



пр. ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х  

20 

 

– для арматури   0,1 sisisi zx   ;                                                 (5.9) 

– для конструкційної сталі   0,1 amamam zx  
 
                     (5.10) 

де 0,si  і 0,am  – початкові (до прикладення зовнішніх зусиль) 

деформації i -го арматурного стрижня та m-го шару переріза сталевої частини 

(обумовлені, наприклад, усадкою бетону). 

5.1.7 Системи нелінійних алгебраїчних рівнянь (5.7) і (5.8) з двома 

невідомими розв’язуються підбором з контролем критеріїв вичерпання несучої 

здатності на кожному кроці розрахунків. Для оцінки напружено-деформованого 

стану розрахункового перерізу використовується деформаційний метод.  

5.1.8 За результатами рішення систем рівнянь (5.7) і (5.8) будуються 

діаграми «момент – кривизна» для елементів, яки зазнають дію згину. 

Найбільші величини зафіксовані на цих діаграмах і приймаються за несучу 

здатність. В разі, якщо визначені величини несучої здатності будуть меншими 

за зовнішні впливи необхідно виконати зміну розмірів перерізу, армування або 

міцності бетону. Величини зовнішніх впливів і підрахованої несучої здатності, 

як правило, не повинні відрізнятись більше ніж на 5 %. 

5.1.9 При використанні спрощеної діаграми деформування бетону 

(рисунок 3.2 ДБН В.2.6-98) всього може реалізуватись двадцять чотири форми 

рівноваги перерізу. Однак на практиці найбільш часто зустрічаються дві форми 

рівноваги. 

Для обох форми рівноваги межою існування є умови: x1>hс, 

cdcuccdc ,3.)1(,3     і  a  ay (a = Eaa). 

5.1.10 Для першої форми рівноваги рівняння рівноваги  в розгорнутому 

вигляді записуються наступним чином:   

2

(2)

(1) 3,

1 1 1

2 0
2

n l l
c cdc cd

c c cd si si am am vl vl

i m lcd

Eb f
A A A
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   ;  (5.11) 
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( ) ( ) 0
l l

am am am vl vl vl Ed

i l

A x z A x z M 
 

        
    (5.12) 

5.1.11 Рівняння рівноваги для другої форми в розгорнутому вигляді 

записуються наступним чином: 

1 1 1

0,
n l l

c c aud si si am am vl vl

i m l

b h f A A A  
  

             (5.13) 

1 1 1

1 1

( ) ( ) ( )
2

n l
c

c c aud si si si am am am

i m

h
b h f x A x z A x z 

 

        

1

1

( ) 0
l

vl vl vl Ed

l

A x z M


               (5.14) 

5.1.12 Розрахунок за формулами (5.11 - 5.14) виконується аналогічним 

чином що і за формулами (5.7 - 5.8) з врахуванням рекомендацій і вимог 5.1.6 - 

5.1.8. 

5.1.13 Для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового 

перерізу використовується деформаційний метод. Алгоритм розв’язання задачі 

згідно з цим методом наведений у Додатку А.  

5.2 Розрахунковий опір стрижнів з головками для балок, що 

застосовуються з профільованим настилом  

5.2.1 Профнастили з ребрами паралельними опорним балкам 

5.2.1.1 Поперечні стрижні розташовані в межах зони бетону, що має 

форму вута (рисунок 5.1). Якщо профіль є нерозрізним поперек балки, то 

ширина b0 дорівнює ширині пазу, як показано на рисунку 5.2. Якщо настил 

розрізний, то b0 визначається способом, який показано на рисунку 5.1. Висоту 

пазу слід приймати як hp, загальна висота настилу мінус виступи. 

5.2.1.2 Розрахунковий опір зсуву необхідно приймати як опір у суцільній 

плиті, помножений на коефіцієнт kl, що визначається за наступним виразом: 

kl = 0,6 0 1 1,0sc

p p

b h

h h

 
   

 

,     (5.15) 

де  hsc – загальна висота стрижня, але не більше ніж hp +75 мм. 
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Рисунок 5.1 – Балка з профільованим настилом, паралельним балці 

Профіль з розширеними зверху ребрами  

Профіль із звуженими зверху ребрами  

Рисунок 5.2 – Розміри настилів і плит 
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5.2.2 Профнастили з ребрами, перпендикулярними опорним балкам 

5.2.2.1 Розрахунковий опір зсуву повинен прийматись як опір у суцільній 

плиті, обчислений, як наведено у 5.2.1 (за винятком умови, що fu повинна 

становити не більш ніж 450 Н/мм
2
), помножений на понижуючий коефіцієнт kt, 

що визначається за наступним виразом: 

kt = 00,7
1sc

p pr

b h

h hn

 
  

 

,     (5.16) 

де  nr – кількість поперечних стрижнів у одному ребрі на перерізі балки, 

що не перевищує 2 за розрахунком, а інші символи показані на рисунку 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 Коефіцієнт kt не повинен прийматись більшим ніж відповідне 

значення kt,max, яке наведене у таблиці 5.1. 

5.2.2.3 Значення , наведені у 5.2.2.1 і 5.2.2.2 можуть застосовуватись при 

забезпеченні умов, що: 

 – поперечні стрижні розміщені у ребрах висотою hp не більшою ніж 85 

мм, і ширина b0 не менша ніж hp; 

 – при зварюванні через настил діаметр стрижнів не перевищує 20 мм; 

 – при улаштуванні отворів у профнастилі діаметр стрижнів не перевищує 

22 мм. 

Рисунок 5.3 – Балка з профільованим сталевим настилом з ребрами, 

перпендикулярними опорним балкам 
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Таблиця 5.1 Верхні границі kt,max для коефіцієнта зниження kt 

Кількість 

стрижневих 

поперечних 

з'єднань на 

ребро 

Товщина t 

листа 

(мм) 

Стрижні, діаметром не 

більш ніж 20 мм, 

зварюванні через 

сталевий профнастил 

Профнастил з 

отворами та 

поперечними 

стрижнями 

діаметром 19 мм або 

22 мм 

nr =1 
≤ 1,0 

> 1,0 

0,85 

1,0 

0,75 

0,75 

nr =2 
≤ 1,0 

> 1,0 

0,85 

0,8 

0,6 

0,6 

 

5.3 Поздовжній зсув у плитах 

5.3.1 Загальні положення  

5.3.1.1 Поперечна арматура у плитах повинна розраховуватись за 

граничним станом таким чином, щоб у період дозрівання бетону запобігати 

можливості руйнування від поздовжнього зсуву або поздовжнього 

розколювання. 

5.3.1.2 Розрахункові напруження поздовжнього зсуву у будь-яких 

потенціальних площинах руйнування від поздовжнього зсуву в межах плити, не 

повинні перевищувати розрахункового опору поздовжньому зсуву у площині, 

що розглядається. 

5.3.1.3 Розрахунковий поздовжній зсув на одиницю довжини балки у 

площині зсуву необхідно визначати за 5.2 і розглядати спільно з розрахунком і 

конструюванням зсувних з’єднань. Можна враховувати зміну поздовжнього 

зсуву в межах ширини бетонної полки. 

5.3.1.3 Для кожного типу розглянутої площини зсуву, розрахункові 

напруження поздовжнього зсуву повинні визначатись за розрахунковим 

поздовжнім зсувом на одиницю довжини балки, з урахуванням кількості 

площин зсуву і довжини площини зсуву. 

5.3.2 Розрахунковий опір поздовжньому зсуву 
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5.3.2.1 Розрахункова міцність на зсув залізобетонної полки (площина 

зсуву а-а, що показана на рисунку 5.4) повинна визначатись згідно з ДБН В.2.6-

98.  

5.3.2.2 За відсутності більш точних обчислень, розрахункова міцність на 

зсув у будь-якій площині потенціального руйнування від зсуву полки або вута 

може визначатись за ДБН В.2.6-98. Для площини зсуву, що охоплює стрижні 

(наприклад, площина зсуву b-b на рисунку 5.45), величину hf необхідно 

приймати рівною висоті з’еднувального елемента. 

5.3.2.3 Робоча поперечна арматура на одиницю довжини, Asf / sf повинна 

прийматись як показано на рисунку 5.4, на якому Ab At і Abh - площі арматури на 

одиницю довжини балки, яка заанкерена згідно з ДБН В.2.6-98 для поздовжньої 

арматури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Мінімальна поперечна арматура 

Мінімальна площа арматури повинна визначатись згідно з ДБН В.2.6-98 

із застосуванням виразів, що відповідають поперечній арматурі. 

5.3.4 Поздовжній зсув і поперечна арматура у балках будівель 

Тип Asf/ sf 

а-а  At 

b-b 2Ab 

с-с 2Ab 

d-d At + Ab 

 

Рисунок 5.4 – Типові потенціальні поверхні руйнування від зсуву при 

застосуванні сталевого профнастилу 
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5.3.4.1 Якщо використовуються сталеві профільовані настили, і площина 

зсуву проходить по висоті плити (наприклад, площина зсуву а-а на рисунку 

9.15), за розмір hf повиннна прийматись товщина бетону вище настилу.  

5.3.4.2 Якщо сталевий профнастил встановлюється поперек балки, а 

розрахунковий опір стрижня визначається з використанням коефіцієнта 

зниження kt згідно з 6.5.3.1, то площину зсуву типу b-b на рисунку 5.4 можна не 

розглядати.  

5.3.4.3 Для поверхні типу с-с на рисунку 5.4 висота настилу не 

включається у hf, за винятком випадків, коли така можливість підтверджена 

випробуваннями. 

5.3.4.4 Якщо профнастил із механічним, або на терті, зчепленням та 

ребрами поперечно балці є нерозрізними на верхній полці сталевої балки, то 

можна враховувати їх внесок у поперечне армування на площині зсуву типу а-а 

за виразом: 

(Asf fyd/ sf) + Ape fyp,d > vEd hf/ cotθ,    (5.17) 

де 

 Ape - приведена площа перерізу сталевого профнастилу на одиницю 

довжини балки; для настилів з отворами необхідно використовувати 

площу нетто; 

 fyp,d - розрахунковий опір текучості. 

5.3.4.5 Якщо сталевий профнастил з ребрами поперек балки є нерозрізним 

в межах верху полки сталевої балки, а стрижні зсувних з’єднань приварені до 

балки безпосередньо через сталевий профнастил, величину Asf fyd у виразі (9.15) 

необхідно замінити на: 

  Ppb/ s   але  ≤  Ap fyp,d,       (5.18) 

де 

 Ppb- розрахунковий опір стрижня з головкою, привареного через 

настил;  
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 s - поздовжній крок між центрами стрижнів, які діють як 

анкери у настилах. 

5.3.4.6 Для сталевих профнастилів вимоги стосовно мінімального 

армування пов’язані з площею бетону вище настилу. 

6 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК 

З ПЛИТАМИ З ПРОФІЛЬОВАНИМИ НАСТИЛАМИ ЗА 

ГРАНИЧНИМИ СТАНАМИ ДРУГОЇ ГРУПИ 

6.1 Загальні положення 

6.1.1 Конструкції з комбінованими елементами повинни проектуватись і 

зводитись таким чином, щоб задовольнялись відповідні граничні стани за 

експлуатаційною придатністю згідно з основними вимогами ДБН В.1.2-14. 

6.1.2 Перевірка граничних станів за експлуатаційною придатністю 

повинна ґрунтуватись на критеріях, наведених у ДБН В.1.2-14. 

6.2 Напруження 

6.2.1 Загальні положення 

6.2.1.1 При визначені напружень для балок у граничному стані за 

експлуатаційною придатністю необхідно враховувати у відповідних випадках 

наступні впливи:  

– повзучість та усадку бетону; 

– утворення тріщин у бетоні та урахування впливу розтягнутого бетону; 

– послідовність зведення; 

– зростання гнучкості внаслідок ковзання у зсувних з'єднаннях при 

недостатньому наростанні зчеплення; 

– нелінійний характер роботи сталі та арматури, якщо це має місце;  

– депланація від кручення або без кручення, якщо має місце. 

6.2.1.3 Якщо не використовується більш точний метод, то повзучість і 

усадку можна враховувати шляхом застосування відношення модулів, згідно з 

ДБН В.2.6-98. 
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6.2.1.4 У перерізі з тріщинами основними впливами усадки можна 

знехтувати при перевірці напружень. 

6.2.1.5 При розрахунку перерізу міцність бетону на розтяг не 

враховується. 

6.2.1.6 Вплив обтискання бетону у зонах між тріщинами на напруження у 

арматурі і попередньо напруженій сталі повинен враховуватись.  

6.2.1.7 Впливом обтискання бетону на напруження у конструкційній сталі 

можна знехтувати. 

6.2.1.8 Впливами неповного набуття міцності зчеплення можна 

знехтувати, якщо забезпечується повне зсувне з'єднання. 

6.2.2 Обмеження напружень  

6.2.2.1 Обмеження напружень не вимагається для балок, якщо для І групи 

граничного стану не вимагається перевірка на утомленість і не передбачається 

застосування попереднього напруження канатами і/або прикладанням 

контрольованих деформацій (наприклад, піддомкрачування на опорах). 

6.2.2.2 За необхідності застосовуються обмеження напружень у бетоні та 

арматурі, наведені у 5.2 ДБН В.2.6-98. 

6.3 Деформації елементів будівель 

6.3.1 Прогини 

6.3.1.1 Прогини одних сталевих елементів від прикладеного 

навантаження повинні визначатись згідно з ДБН В.2.6-198. 

6.3.1.2 Прогини комбінованих елементів від прикладеного навантаження 

повинні визначатись за пружним розрахунком згідно з розділом 5. 

6.3.1.3 Відліковий рівень вертикального прогину (провисання) max вільно 

обпертих балок визначається до верхньої сторони комбінованої балки. Тільки у 

випадку якщо прогин може впливати на зовнішній вигляд будівлі, необхідно 

приймати за відліковий рівень нижню сторону балки. 
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6.3.1.4 Впливами неповного набуття міцності зчеплення можна 

знехтувати, якщо: 

a) застосовується не менш ніж половина зсувних з'єднань від необхідних 

для досягнення повного зсувного з'єднання, або зусилля, що виникають при 

пружному характері роботи і, які діють у зсувних з'єднаннях, для ІІ групи 

граничних станів не перевищують PRd; 

b) у випадку плит з профільованими настилами, з ребрами поперек балки, 

висота ребер не перевищує 80мм.  

6.3.1.8 У разі відсутності особливих вимог замовника, вплив кривизни 

спричиненої усадкою звичайного важкого бетону може не включатись у 

прогин, при умові, що величина відношення прольоту до загальної висоти 

балки не перевищує 20. 

6.3.1.9 В загальному випадку прогини визначаються із застосуванням 

диаграм стану бетону, арматури і конструкційной сталі, які видповідають 

призначенню перевірки. 

6.3.1.10 Розрахунок сталезалізобетонних балок з профільованими 

нстилами за деформаціями виконують за умови, що прогини або переміщення 

конструкції f від дії зовнішнього навантаження не повинні перевищувати 

гранично допустимих значень прогинів або переміщень fu 

uff  .            (6.1) 

6.3.1.11 Гранично допустимі прогини fu визначають згідно з ДСТУ Б 

В.1.2-3. При дії постійних і змінних тривалих, а також і короткочасних 

навантажень прогин сталезалізобетонних елементів в усіх випадках не повинен 

перевищувати 1/150 прольоту та 1/75 вильоту консолі. 

6.3.1.12 У тих випадках, коли прогини сталезалізобетонних елементів, у 

основному, залежить від згинальних деформацій, значення прогинів 

визначають за жорсткостями або за кривизнами елементів. 

Кривизна і поздовжні деформації сталезалізобетонного елемента, як 

правило, визначаються за нелінійною деформаційною методикою виходячи з 
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рівнянь рівноваги зовнішніх зусиль, які діють у нормальному перерізі елемента, 

гіпотези плоских перерізів, діаграм стану бетону, арматури і конструкційної 

сталі з розрахунковими характеристиками, що відповідають розрахунковії 

ситуації. 

6.3.1.13 В загальному випадку для згинальних елементів 

сталезалізобетонних балок з профільованими настилами прогин визначається за 

формулою  

dx
r

Mf
x

l

xm 







 

1

0

,            (6.2) 

де Mx – згинальний момент у перерізі від дії одиничної сили, прикладеної 

у перерізі х у напрямку шуканого переміщення; 

    (1/r)x – кривизна у перерізі, визначена при навантаженні, за якого 

визначається прогин. 

Величина 1/r визначається за залежностями розділу 5 з використанням 

характеристичних значень міцністних і деформативних властивостей 

матеріалів. 

Величина 1/r, в залежності від розрахункової ситуації, може мати 

наступні складові: 

– кривизна, обумовлена короткочасною дією попереднього напруження; 

– кривизна, обумовлена тривалою дією попереднього напруження; 

– кривизна, обумовлена усадкою; 

– кривизна, обумовлена дією постійних та тривалих навантажень; 

– кривизна, обумовлена короткочасною дією епізодичних навантажень. 

Для статично невизначених конструкцій розподіл Mx та 1/r по довжині 

елемента слід визначати з урахуванням фактичної жорсткості його перерізів. 

6.3.1.14 Тривалу дію навантаження при визначенні прогину допускається 

враховувати шляхом множення відповідного значення кривизни, визначеної як 

для короткочасної дії навантаження, на коефіцієнт повзучості, що відповідає 

навантаженню і інтервалу часу (див. 3.1.3 ДСТУ Б.В.2.6-156). 



пр. ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х 

31 

 

6.3.1.15 Для статично визначених елементів постійного перерізу, що 

працюють за балковою схемою, прогин допускається визначати за формулою 

,
12










r
lkf m          (6.3) 

де 1/r – кривизна у перерізі із найбільшим згинальним моментом; 

    km – коефіцієнт, що визначається за таблицею 6.1. 

Таблиця 6.1 – Величини коефіцієнта km 

Схема навантаження 

консольної балки 

Коефіцієнт 

km 

Схема навантаження 

однопрольотної балки 

Коефіцієнт 

km 

 

 

 

 

 

4

1
 

  

48

5
 

 

 

 

 

 

3

1
 

  

12

1
 

 

 

 

 

 











l

a

l

a
3

6
 

  

2

2

68

1

l

a
  

 

Складові кривизни 1/r визначаються в залежності від розрахункової 

ситуації. 

Якщо прогин, визначений за формулою (6.3), перевищує допустимий, 

його слід уточнити за формулою (6.2). 

6.4 Утворення тріщин у бетоні 

6.4.1 Загальні положення 

6.4.1.1 Для обмеження ширини тріщин для комбінованих конструкцій 

застосовуються положення ДБН В.2.6-98. Обмеження ширини тріщин залежить 

від класів впливу згідно з 5.3.1 ДСТУ Б В.2.6-156. 

l 
a 

0,5l 

 

0,5l 

l 

a 

 

a 

l 
l 

l 
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6.4.1.2 Оцінку ширини розкриття тріщин можна отримати з ДБН В.2.6-98, 

7.3.4. Якщо не застосовується більш точний метод, s можна визначати згідно з 

5.4.3.3. 

6.4.1.3 У якості спрощеного консервативного підходу, прийнятного 

обмеження ширини тріщин можна досягти шляхом забезпечення мінімального 

армування, визначеного у 8.4.2 та кроку стрижнів або діаметрів, що не 

перевищують визначених у 8.4.3 границь. 

6.4.1.4 У випадках, коли балки в будівлях запроектовані як шарнірно 

обперті, а плити нерозрізні, і контроль ширини тріщин не вимагається, то 

передбачена поздовжня арматура, яка встановлюється в межах ефективної 

ширини бетонної плити  згідно з 8.4.1.1.3 ДБН В.2.6-160, повинна становити не 

менш ніж: 

– 0,4% площі перерізу бетону конструкцій, які зводяться із застосуванням 

тимчасових опор; 

– 0,2% площі перерізу бетону без застосуванням тимчасових опор. 

Арматура у шарнірних балках повинна продовжуватись на довжину 0,25L 

у кожну сторону від проміжної опори, або на 0,5L за прилеглу до консолі, де L – 

довжина відповідного прольоту або консолі відповідно. Сталеві профільовані 

настили в розрахунках не враховуються. Максимальний крок стрижнів повинен 

відповідати 11.2 ДБН В.2.6-160 для комбінованих плит або 8 ДСТУ Б В.2.6-156 

– для суцільних бетонних полок. 

6.4.2 Мінімальне армування  

6.4.2.1 Якщо не використовується більш точний розрахунок згідно з ДБН 

В.2.6-98, 5.3.2, то у всіх перерізах без попередньо напруженої арматури і дії 

значних зусиль розтягу внаслідок обмеження прикладених деформацій 

(наприклад, основний і додатковий вплив усадки), в поєднанні або без 

поєднання з впливами від безпосереднього навантаження, необхідну 

мінімальну площу арматури As для плит комбінованих балок визначають за 

виразом: 
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As = ks kc k fct,eff Act/s          (6.4) 

де: fct,eff – фактична середня міцність на розтяг бетону на момент часу, 

коли очікується можлива поява тріщин. Значення fct,eff можна приймати такі ж 

як і для fctm, див. ДБН В.2.6-98, таблицю 3.1, або як flctm, (розділ 12 ДБН В.2.6-

98), відповідно приймаючи як клас міцності на момент можливої появи тріщин. 

Якщо вік бетону на момент утворення тріщин неможливо встановити 

достовірно, але він менший ніж 28 діб, то мінімальну міцність на розтяг можна 

приймати рівною 3 Н/мм
2
; 

k – коефіцієнт, що враховує вплив нерівномірних самоврівноважених 

напружень і може прийматись рівним 0,8; 

ks – коефіцієнт, що враховує вплив зменшення нормальних зусиль у 

бетоні плити внаслідок появи тріщин і місцевого ковзання зсувних з'єднань, 

який може прийматись рівним 0,9; 

kc – коефіцієнт, що враховує розподіл напружень у перерізі безпосередньо 

перед появою тріщин і визначається за виразом:  

13,0

2
1

1

0







z

h
k

c
c           (6.5) 

hc – товщина бетонної полки, за винятком вутів та ребер; 

zo – вертикальна відстань між центрами ваги бетонної полки без тріщин і 

комбінованого перерізу без тріщин, обчислена із застосуванням відношення 

модулів n0 при короткотривалому навантаженні; 

s – максимально допустимі напруження у арматурі безпосередньо після 

виникнення тріщин. Вони можуть прийматись рівними характеристичному 

опору текучості fsk. У залежності від діаметру стрижнів можлива необхідність 

прийняття нижчого значення для виконання умов стосовно обмеження ширини 

розкриття тріщин. Ці значення наведено у таблиці 6.2; 

Аct – площа розтягнутої зони (внаслідок дії прикладеного навантаження та 

основних впливів усадки) безпосередньо перед утворенням тріщин у перерізі. 
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Для спрощення можна використовувати площу перерізу бетону в межах 

приведеної ширини. 

 

Таблиця 6.2 – Максимальні діаметри стрижнів при високому зчепленні  

стрижнів 

Напруження у 

арматурі s 

(Н/мм
2
) 

Максимальний діаметр стрижнів для  

розрахунку ширини тріщин, wk 

wk = 0,4мм wk = 0,3мм wk = 0,2мм 

160 40 32 25 

200 32 25 16 

240 20 16 12 

280 16 12 8 

320 12 10 6 

360 10 8 5 

400 8 6 4 

450 6 5 - 

 

6.4.2.2 Максимальний діаметр стрижня при мінімальному армуванні 

може бути видозмінений на величину , що визначається виразом: 

 = * fct,eff/ fct,0     (6.6) 

де: * – максимальний розмір стрижня, приведений у таблиці 6.2; 

      fct,0 – довідкова (базова) міцність 2,9 Н/мм
2
. 

6.4.2.3 Як мінімум половина необхідної арматури повинна 

розташовуватись між серединою висоти плити і гранню, на яку діють 

максимальні деформації розтягу. 

6.4.2.4 Для визначення мінімального армування у бетонних полках з 

перемінною висотою у поперечному до балки напрямі необхідно 

використовувати місцеву товщину. 

6.4.2.5 Для будівель мінімальне армування згідно з 8.4.2.1 і 8.4.2.2, 

повинно розміщуватись якщо при нормативному сполученні дій виникають 

напруження розтягу.  
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6.4.2.6 У будівлях, мінімальна нижня арматура для бетонного заповнення 

стінки сталевого двотаврового профілю повинна визначатись за виразом (8.2) 

при kc = 0,6 і k =0,8. 

6.4.3 Контроль утворення тріщин внаслідок безпосереднього 

прикладання навантаження  

6.4.3.1 Якщо забезпечено, щонайменш, мінімальне армування за 6.4.2, то, 

зазвичай, обмеження ширини тріщин прийнятними величинами досягається 

обмеженням кроку або діаметрів стрижнів. Максимальний діаметр і 

максимальний крок стрижнів залежить від напружень s у арматурі і 

розрахункової ширини тріщин. Максимальний діаметр стрижнів наведено у 

таблиці 6.1, а максимальний крок стрижнів у таблиці 6.3. 

6.4.3.2 Внутрішні зусилля повинні визначатись пружним розрахунком 

згідно з розділом 4 з урахуванням впливу тріщин у бетоні. Напруження у 

арматурі повинні визначатись з урахуванням впливів обтискання бетону між 

тріщинами. Якщо не застосовується більш точний метод, то напруження 

можуть обчислюватись згідно з 6.4.3.3. 

8.4.3.3 У сталезалізобетонних балках, де припускається, що бетон плити з 

тріщинами і нема попереднього напруження канатами, напруження у 

залізобетоні збільшуються внаслідок обтискання бетону між тріщинами у 

порівнянні з напруженнями, що ґрунтуються на роботі комбінованого перерізу 

без урахування розтягнутого бетону. 

Напруження розтягу у арматурі s внаслідок безпосереднього 

прикладання навантаження можна визначити за виразом: 

s = s,o + Δs,            (6.7) 

приймая 

    
sct

ctm
c

f




4,0
 ;            (6.8) 

    
aa

ct
IA

AI
              (6.9) 
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де: s,o – напруження у арматурі, що виникають від внутрішніх зусиль, які 

діють на сталезалізобетонний переріз, обчислені без урахування розтягнутого 

бетону; 

     fctm – середня міцність звичайного важкого бетону на розтяг, що 

приймається як fctm з ДБН В.2.6-98, таблиця 3.1 або flctm для легкого бетону, див. 

розділ 12 ДБН В.2.6-98; 

     ρs – коефіцієнт армування , що визначається як ρs = (Аs/ Аct); 

    Аct – приведена площа перерізу бетону полки в зоні розтягу; для 

спрощення використовують площу перерізу бетону в межах приведеної ширини 

    Аs – загальна площа всіх шарів поздовжньої арматури в межах 

приведеної площі Аct; 

    А, І – площа і момент інерції, відповідно, приведеного комбінованого 

перерізу без урахування розтягнутого бетону і профнастил, якщо наявний; 

    Аа, Іа – відповідні характеристики сталевого профілю. 

Таблиця 6.3 – Максимальні крок стрижнів при високому зчепленні  

стрижнів 

Напруження у 

арматурі s 

(Н/мм
2
) 

Максимальний крок стрижнів для розрахунку ширини 

тріщин, wk 

wk = 0,4мм wk = 0,3мм wk = 0,2мм 

160 300 300 200 

200 300 250 150 

240 250 200 100 

280 200 150 50 

320 150 100 – 

360 100 50 – 

 

7. КОМБІНОВАНІ ПЛИТИ З ПРОФІЛЬОВАНИМИ НАСТИЛАМИ 

7.1 Загальні положення 

7.1.1 Цей розділ розглядає комбіновані плити перекриттів з прольотом 

тільки у напрямку ребер. Застосовується для проектування будівельних 

конструкцій, якщо прикладені навантаження є переважно статичні, включно з 

промисловими будівлями, де на перекриття можуть діяти рухомі навантаження. 
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7.1.2 Цей розділ застосовується для настилів з вузьким кроком стінок. 

Примітка. Вузький крок стінок визначається верхньою границею відношення br/bs, 

див. рисунок 5.2. Рекомендується величина 0,6. 

7.1.3 Для конструкцій, у яких прикладе навантаження є у більшій мірі 

повторюване або прикладене раптово і створює динамічні впливи, комбіновані 

плити дозволяється застосовувати, але особливу увагу належить звертати на 

конструювання, з метою гарантування, що з часом комбінована робота не буде 

порушена.  

7.1.4 Комбіновані плити можуть застосовуватись для забезпечення 

закріплення із площини сталевих балок та у якості діафрагм для сприйняття 

горизонтальних дій але ци норми не дають окремих правил.  

7.2 Визначення 

7.2.1 Типи зсувних з'єднань  

Профільований сталевий настил повинен сприймати і передавати 

горизонтальний зсув на контакті між настилом та бетоном. Саме зчеплення між 

сталевим настилом і бетоном не вважається достатнім для забезпечення 

спільної роботи. Така робота повинна забезпечуватись між настилом і бетоном 

шляхом застосування одного або більше наступних заходів, див. рисунок 7.1: 

а)  механічне зчеплення, що забезпечується деформуванням профілю 

(вм’ятинами або виступами); 

b)  зчеплення тертям для профілів у формі виступів під кутом; 

с)  заанкерення кінців, що забезпечується шляхом приварювання 

стрижнів або іншим типом місцевого з'єднання між бетоном і сталевим 

настилом, тільки у поєднання з (а) або (b); 

d)  заанкерення кінців, що забезпечується деформуванням ребер на кінцях 

настилів, тільки у поєднання з (b). 
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7.2.2  Повне і часткове з'єднання на  зсув  

Прольот плити має повне з'єднання на зсув якщо збільшення опору 

з’єднання на поздовжній зсув не буде збільшувати розрахункову несучу 

здатність елемента на згин. У іншому випадку з'єднання на зсув є частковим. 

7.3 Положення з конструювання 

7.3.1 Товщина плити і армування 

7.3.1.1 Загальна товщина комбінованої плити h повинна бути не меншою 

ніж 80 мм. Товщина бетону hc вище основної площини, що проходить по верху 

ребер настилу, повинна становити не менш ніж 40 мм. 

7.3.1.2 Якщо плита працює спільно з балкою або використовується у 

якості діафрагми (диска), то загальна товщина повинна становити не менш ніж 

90 мм, а hc - не менш ніж 50 мм. 

7.3.1.3 Поперечна і поздовжня арматура повинна розташовуватись у 

межах товщини hc бетону. 

Позначення: 1 – механічне зчеплення; 2 – зчеплення тертям; 3 – заанкерення  

кінців привареними через настил стрижнями; 4 – заанкерення кінців.  

деформуванням ребер 

Рисунок 7.1 – Типові форми зчеплення у комбінованих плитах 

3 1 

4 4 2 
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7.3.1.4 Кількість арматури в обох напрямках повинна бути не менш ніж 

80 мм
2
/м. 

7.3.1.5 Крок арматурних стрижнів не повинен перевищувати 2h і 350 мм, 

у залежності яка з величин менша. 

7.3.2 Заповнювачі 

Номінальний розмір заповнювачів залежить від найменшого розміру 

конструктивного елемента, в який укладається бетон, і не повинен 

перевищувати, щонайменш: 

– 0,40 hc, див. рисунок 5.2; 

– b0/3, де b0- середня ширина ребер (мінімальна ширина профілю з 

похилими сторонами ребер  

– 31,5мм (сито С 31,5). 

7.3.3 Вимоги до обпирання 

7.3.3.1 Довжина обпирання повинна бути достатньою для запобігання 

ушкодження плити і опори; таким можна досягти кріплення настилу до опори 

без її ушкодження та запобігання руйнуванню внаслідок аварійного 

переміщення при зведені.  

7.3.3.2 Довжини обпирання lbc і lbs, які показано на рисунку 7.2, повинні 

бути не меншими від наступних граничних значень: 

– для комбінованих плит, що обпираються на сталь або бетон: lbc = 75 мм 

і lbs = 50 мм; 

– для комбінованих плит, що обпираються на інші матеріали: lbc = 100 мм 

і lbs = 70 мм. 

7.4 Навантаження та впливи  

7.4.1 Розрахункові сітуації 

7.4.1.1 Всі відповідні розрахункові сітуації і граничні стани повинні 

розглядатись у розрахунку таким чином, щоб забезпечити необхідний ступінь 

безпеки і експлуатаційної придатності. 
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7.4.1.2 Повинні розглядатись наступні сітуації: 

а) Профнастили у якості опалубки: необхідно перевіряти характер роботи 

профнастилів коли вони працюють як опалубка для свіжого бетону; необхідно 

враховувати вплив розкріплення, при наявності. 

b) Комбіновані плити: необхідно перевіряти плиту перекриття після 

початку комбінованої роботи і видалення всіх розкріплень. 

7.4.2 Навантаження на сталевий профнастил як опалубку 

7.4.2.1 При розрахунку сталевого профнастилу як опалубки необхідно 

враховувати наступні навантаження: 

– вагу бетону та сталевого настилу; 

– конструктивні навантаження, включно з місцевим вивантаженням 

свіжого бетону при зведенні; 

– навантаження від складування, за наявності; 

– ефект «наповнення» (збільшення товщини бетону внаслідок прогину 

настилів). 

7.4.2.2 Якщо прогин у центрі настилу  від його власної ваги плюс свіжий 

бетон, обчислений для експлуатаційної придатності, становить менш ніж 1/10 

товщини плити, то ефект «наповнення» можна не враховувати при розрахунку 

Примітка: Перекривання деяких профільованих настилів 

неможливе 

Рисунок 7.2 – Мінімальна довжина обпирання 
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сталевих настилів. Якщо ця границя перевищується, то цей ефект необхідно 

враховувати. Можна припускати для розрахунку, що номінальна товщина 

бетону вдовж всього прольоту збільшується на 0,7. 

7.4.3 Впливи для комбінованих плит 

7.4.3.1 Навантаження та впливи та їх класифікація повинні відповідати 

ДБН В.1.2-2.  

7.4.3.2 При розрахунку настилів за І групою граничних станів можна 

припускати, що всі навантаження діють у комбінованій плиті, за умови, що таке 

припущення також прийнято і для розрахунку поздовжнього зсуву. 

7.5  Розрахунок внутрішніх сил і моментів 

7.5.1  Розрахунок комбінованої плити 

7.5.1.1 Для граничних станів І-ї групи необхідно застосовувати наступні 

методи: 

а) лінійно-пружний розрахунок з або без перерозподілу; 

b) загальний нелінійний розрахунок, якщо показано, що перерізи, в яких 

виникають пластичні деформації, мають необхідну несучу здатність; 

с) пружно-пластичний розрахунок з урахуванням нелінійних 

властивостей матеріалів. 

7.5.1.2 Для ІІ-ї групи граничних станів необхідно застосовувати пружно-

пластичний метод розрахунку. 

7.5.1.3 Якщо вплив тріщин у бетоні не враховується при розрахунку за І-

ю групою граничних станів, згинальні моменти на проміжних опорах 

допускається знижувати до 30 % і робити відповідне збільшення додатних 

згинальних моментів у прилеглих прольотах. 

7.5.1.4 Розрахунок без прямої перевірки граничного повороту на опорі 

може застосовуватись для І-ї групи граничного стану, якщо застосовується 

арматурна сталь згідно з ДБН В.2.6-98, прольот становить не більш ніж 3,0 м. 
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7.5.1.5 Нерозрізна плита може розраховуватись, як послідовність 

шарнірно обпертих прогонів.  

7.5.2 Робоча ширина комбінованої плити для зосередженого і 

лінійного навантаження 

7.5.2.1 При розташуванні зосередженого або лінійного навантаження на 

плиті їх можна розглядати як розподілені на певній робочій ширині, якщо не 

виконується більш точний розрахунок. 

7.5.2.2 Зосереджене або лінійне навантаження, паралельне прольоту 

плити, необхідно розглядати як розподілене на ширині bm, відкладеній 

безпосередньо над ребром настилу, див. рисунок 7.1, і визначеній як: 

bm = bp(hc + hf).      (7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2.3 Для зосередженого лінійного навантаження, перпендикулярного 

до прольоту плити у виразі (7.1) необхідно застосовувати для bm, при bp, 

прийнятому як довжина лінії прикладання навантаження. 

7.5.2.4 Якщо hp/h не перевищує 0,6, то для спрощення вважається, що 

робоча ширина плити для загального розрахунку і опору може визначатись за 

виразами (7.2)…(7.4): 

Позначення: 1 – стяжка; 2 – арматура. 

Рисунок 7.1 – Розподіл зосередженого навантаження 
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а) для згину і поздовжнього зсуву: 

 – для шарнірно обпертих прогонів і зовнішніх прольотів 

нерозрізних плит 

   bem = bm + 2Lp 1
pL

L

 
  

 
 ширини плити;   (7.2) 

 – для внутрішніх прольотів нерозрізних плит 

   bem = bm + 1,33Lp 1
pL

L

 
  

 
 ширини плити;  (7.3) 

b) для вертикального зсуву: 

   bem = bm + Lp 1
pL

L

 
  

 
 ширини плити,   (7.4) 

де 

Lp - відстань від центру навантаження до найближчої опори; 

L - довжина прольоту. 

7.5.2.5 Номінальну поперечну арматуру можна приймати без розрахунку, 

якщо прикладені характеристичні навантаження не перевищують 

нижченаведених значень: 

– зосереджене навантаження 7,5 кН; 

– розподілене навантаження 5,0 кН/м
2
. 

Така номінальна поперечна арматура повинна мати площу перерізу не 

менш ніж 0,2 % від площі конструкційного бетону над ребрами, і повинна 

заводитись за ширину не менш ніж bem, як визначається у цій статті. Мінімальна 

довжина зони заанкерення повинна забезпечуватись понад цю ширину згідно з 

ДБН В.2.6-98. Арматура, що встановлюється з іншою метою може відповідати 

цьому правилу повністю або частково. 

7.5.2.6 Якщо умова 7.4.2.5 не задовольняється, то розподіл згинальних 

моментів, спричинених лінійним або зосередженим навантаженням, та 
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відповідна поперечна арматура, повинні визначатись із застосуванням ДБН 

В.2.6-98. 

7.6 Перевірка сталевих профнастилів у якості опалубки за І групою 

граничних станів 

При перевірці сталевих профнастилів у якості опалубки за І-ю групою 

граничних станів необхідно належним чином враховувати вплив вм’ятин і 

виступів на розрахункові опори. 

7.7 Перевірка сталевих профнастилів у якості опалубки за ІІ групою 

граничних станів 

7.7.1 Характеристики профнастилів повинні визначатись згідно з ДСТУ Б 

В.2.6-9. 

7.7.2 Прогин настилу s від власної ваги плюс вага свіжого бетону, без 

урахування конструктивного навантаження не повинен перевищувати s,max. 

Примітка. Рекомендується величина s,max = L/180, де L – робочий прольот між 

опорами (розпірки при цьому вважаються опорами). 

7.8 Перевірка комбінованих плит за І групою граничних станів 

7.8.1 Розрахункові критерії 

Розрахункові значення внутрішніх зусиль не повинні перевищувати 

розрахункових опорів для відповідних граничних станів. 

7.8.2 Гнучкість 

7.8.2.1 У випадку повного з'єднання на зсув момент внутрішньої пари MRd 

у будь-якому поперечному перерізі повинен визначатись за нелінійним 

методом згідно з 9.2.1.3, але при розрахунковому опорі текучості сталевих 

елементів (настилів) прийнятим fyp,d.  

7.8.2.2 При додатному згині внесок сталевих профнастилів можна 

враховувати тільки у випадку якщо вони нерозрізні та на стадії зведення не 

застосовувався перерозподіл моментів шляхом досягнення значних пластичних 

деформацій у перерізах над опорами. 
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7.8.2.3 Для робочої площі Ape сталевого настилу висота виступів і вм’ятин 

у настилі не повинна враховуватись, якщо тільки не підтверджено 

випробуваннями, що робочою є більша площа. 

7.8.3 Поздовжній зсув у плитах без заанкерення торців 

7.8.3.1 Положення цього підрозділу застосовуються до комбінованих 

плит з механічним зчепленням або зчепленням тертям (типи (а) і (b) як 

визначено у 7.2.1). 

7.8.3.2 Характер роботи на поздовжній зсув може вважатись нелінійним, 

якщо руйнівне навантаження перевищує навантаження, яке викликає 

зафіксоване ковзання на торцях 0,1 мм, більше ніж на 10 %. Якщо максимальне 

навантаження у прольоті досягається при прогині у середині прольоту L/50, 

руйнівне навантаження необхідно приймати як навантаження при прогині L/50 

у середині прольоту. 

7.8.3.3 Якщо комбінована плита є нерозрізною, для визначення несучої 

здатності дозволяється використовувати еквівалентний проліт. Довжина такого 

прольоту повинна прийматись як: 

– 0,8L для внутрішніх (проміжних) прольотів; 

– 0,9L для зовнішніх (крайніх) прольотів. 

7.8.3.4 Якщо застосовується метод часткового з'єднання на зсув необхідно 

показати, що у будь-якому перерізі згинальний момент MEd не перевищує 

розрахункового внутрішньої пари MRd. 

7.8.3.5 У методі часткового з'єднання може враховуватись додаткова 

нижня арматура. 

7.8.4 Поздовжній зсув у плитах із заанкеренням кінців 

7.8.4.1. Якщо внесок інших зсувних пристроїв у несучу здатність на 

поздовжній зсув не підтверджено випробуваннями, то заанкерення кінців типу 

(с), як визначено у 7.2.1, повинно розраховуватись на зусилля розтягу у 

сталевому настилі для І-ї групи граничних станів.  
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7.8.4.2 Розрахунковий опір поздовжньому зсуву плит із заанкериними 

кінцями типів (с) і (d), як визначено у 7.2.1, можна визначати методом 

часткового з'єднання при зусіллі в бетоні Nc, збільшеному на розрахунковий 

опір заанкерення кінців. 

7.8.4.3 Розрахунковий опір Ppb,Rd стрижнів з головками, приварених через 

сталевий настил, які використовуються для заанкерення кінців, повинен 

прийматись як найменший розрахунковий опір стрижня згідно з 9.6.3.2.  

7.8.5 Вертикальний зсув 

Опір вертикальному зсуву Vv,Rd комбінованої плити на ширині, яка 

дорівнює відстані між центрами ребер, повинен визначатись згідно з ДБН 

В.2.6-98. 

7.8.6 Зсув при продавлюванні 

Опір зсуву при продавлюванні Vр,Rd комбінованої плити в місці 

прикладання зосередженого навантаження повинен визначатись згідно з ДБН 

В.2.6-98, де критичний периметр необхідно визначати як показано на рисунку 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Позначення: 1 – критичний периметр ср; 2 – зона навантаження 

Рисунок 7.2 – Критичний периметр при зсуві при продавлюванні 
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7.9 Перевірка комбінованих плит за ІІ-ю групою граничних станів 

7.9.1  Контроль розкриття тріщин у бетоні 

7.9.1.2 Якщо нерозрізні плити запроектовані як вільно обперті згідно з 

11.4.2.5, площа перерізу арматури для запобігання тріщин над ребрами повинна 

становити не менш ніж 0,2 % поперечного перерізу бетону над ребрами при 

зведенні без тимчасового розкріплення і 0,4 % цієї площі – з тимчасовим 

розкріпленням. 

7.9.2 Прогин 

7.9.2.1 Застосовується ДСТУ Б В.1.2-3. 

7.9.2.2 Прогини від прикладеного до комбінованого елемента 

навантаження повинні визначатись із застосуванням пружного розрахунку 

згідно з розділом 5 без урахування усадки. 

7.9.2.3 Обчислення прогинів можна не виконувати при виконанні обох 

умов:  

– відношення прольоту до товщини не перевищує граничних значень при 

невисокому рівні напружень у бетоні; 

– умова 7.9.2.5, нижче, стосовно неврахування впливів ковзання на 

кінцях, задовольняється. 

7.9.2.4 Для внутрішніх прольотів нерозрізної плити, якщо з’єднання на 

зсув визначається як визначено у 7.1.2.1(а), (b) або (с), прогин можна визначати 

із застосуванням наступних спрощень: 

– момент інерції перерізу можна приймати як середнє значення для 

перерізу з тріщинами і без тріщин; 

– для бетону можна застосовувати середнє значення відношення модулів 

як для короткотривалих, так і довготривалих впливів. 

7.9.2.5 Для крайніх прольотів можна не враховувати ковзання на кінцях, 

якщо навантаження початкового ковзання при випробуваннях (визначене як 

навантаження, що спричиняє ковзання 0,5 мм) перевищує в 1,2 рази 

розрахункове експлуатаційне навантаження. 
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7.9.2.6 Якщо ковзання кінців, що перевищує 0,5 мм, має місце при 

навантаженні, меншому ніж 1,2 рази від розрахункового експлуатаційного 

навантаження, то необхідно забезпечувати анкерення на кінцях. Відповідно, всі 

значенні повинні обчислюватись з урахуванням впливу ковзання кінців. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

Алгоритм рішення системи нелінійних рівнянь рівноваги 

сталезалізобетонного розрахункового перерізу  

за деформаційним методом 

Для розв’язання задачі необхідно мати такі вихідні дані: параметри 

перерізу; параметри діаграми деформування бетону – fcd , Ecd, cu( ), εcu1 або 

εcu3, εc(1) (ці параметри можна взяти з таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98; коефіцієнти 

полінома ak (3.5 ДБН В.2.6-98) в формулах (4.21) - (4.24) з додатка Д ДБН В.2.6-

98; параметри армування стрижневою арматурою (причому кількість шарів 

армування не обмежується, вона обмежується тільки технологічними 

вимогами) – Rsi, Esi, Asi; відстань від верхньої (найбільш стиснутої) грані 

перерізу до і-го шару армування zsi і сталевої частини перерізу zai; початкові 

(викликані попереднім напруженням, усадкою чи іншими чинниками при 

необхідності) деформації в і-му стержні арматури 0,si  і m-му шарі сталевої 

частини перерізу 0,ami  і l-му шарі профільованого настилу. 

При визначенні напружено-деформованого стану перерізу задача може 

розв’язуватись у трьох постановках: 

- при заданих зусиллях NEd та MEd  необхідно визначити кривизну в 

перерізі  і деформації  ; 

- при заданих величинах кривизни в перерізі і діючого в ньому осьового 

зусилля NEd визначити величину згинального моменту MEd; 

- необхідно побудувати повну криву стану перерізу аж до руйнування 

бетону. 

Перша і третя з названих задач розв’язується за таким алгоритмом. 

1. На першому кроці розрахунку задаються величини деформацій  

εc(1)= )0(
)1(c  та )0(

)2(c  =0, причому на перших кроках підрахунків 

рекомендується )0(
)1(c  приймати таким, що дорівнює 0,1εcu1 або 0,1εcu3. 

Отформатировано: русский
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2. Підраховують величини 
h

cc )(1 )2()1( 




 ,   

1

)1(

c

c




  ,   




)1(
1

c
x


,    

σsi,   σami. Напруження в арматурі si розраховують за 3.1.4.10 де si=(х1–zsi)+  

+ si,0, напруження в m-му шарі сталевої частини перерізу σami – за 3.2.6 де  

ami==(х1–zmi)+ami,0. 

3. Визначають зусилля в перерізі за формулою для першої форми 

рівноваги (4.21). 

4. Визначену величину зусилля NEd та інші параметри підставляють у 

рівняння рівноваги (4.22). За результатами розв’язання рівняння (4.22) можлива 

реалізація двох випадків: 

- ліва частина більша за нуль. Це свідчить про наявність форми 

рівноваги I (див. рис. 4.4), тобто весь переріз стиснутий; 

- ліва частина менша за нуль. Це свідчить про наявність форми 

рівноваги II (див. рис. 4.5), тобто частина перерізу розтягнута. 

5. При реалізації першої форми рівноваги необхідно виконати наступні 

дії: 

а) визначити нову величину деформацій на менш стиснутій грані: 

)2(
)0(
)2(

)1(
)2( ccc   ; 

при цьому на першому кроці (циклі) рекомендується приймати 

1)2( 1,0 cuc   ; 

б) перевірити рівняння рівноваги (4.22), виконавши дії за п. 2 і п. 4, і якщо 

ліва частина залишилась більшою за нуль, ще раз збільшити деформацію εc(2) на 

величину Δεc(2), тобто прийняти )2(
)0(
)2()2(

)1(
)2(

)2(
)2( 2 ccccc   ; 

в) покрокове збільшення деформації на менш стиснутій грані перерізу 

виконувати доти, доки ліва частина рівняння (4.22) не змінить знак. 

6. Після зміни знака рівняння рівноваги (4.22) оцінюють точність 

розв’язку. Точність розв’язку вважають достатньою при значенні  
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1)2( 02,0 cuc   . 

7. У разі, коли точність розв’язку недостатня, визначають нову величину 

деформації, повертаючись кроком назад: 

)1(
)2(

)(
)2(

)1(
)2(




k
c

k
c

k
c  , 

і призначають нову величину приросту деформацій:  )(
)2(

)1(
)2( 01,0

k
c

k
c  
 . 

Далі виконують обчислення за пп. а), б) і в) доти, доки не буде досягнута 

достатня (задана) точність виконання умови (4.22) після m ітерацій:  

)(
)2(

)1(
)2(

)(
)2(

m
c

m
c

m
c  

 . 

Після досягнення заданої точності розв’язку будемо мати першу точку на 

діаграмі стану перерізу. 

8. Для отримання наступних точок діаграми стану перерізу необхідно 

збільшити деформації на більш стиснутій грані, тобто 

)1(
)1(

)1(
)(
)1( c

k
c

k
c  

 , 

і виконати дії відповідно до п.п. 2-7, зберігаючи на першій ітерації величину 

деформації на менш стиснутій грані, яка отримана на попередньому кроці 

розрахунку.  

Як правило, при значенні Δεc(1)=0,1εcu1 отримують результати з 

достатньою точністю, але якщо необхідно отримати результати з більшою 

точністю, можна використати дрібніші значення Δεc(1). У будь-якому разі, при 

значеннях Δεc(1)< 0,05εcu1 точність розв’язку практично не покращується.  

9. При реалізації другої форми рівноваги (рис. 4.5), тобто коли ліва 

частина менша за нуль, операції з визначення міцності перерізу виконують у тій 

же послідовності, що і в пп. 5-8, але починаючи з першого кроку змінюють 

напрям пошуку рішення. 

10. Зберігаючи значення деформацій )1(
)1()1( cc    задають деформації на 

розтягнутій грані перерізу: 
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)2(
)0(
)2(

)1(
)2( ccc   , 

з величиною зменшення деформації  

Δεc(2) = –0,1εcu1. 

11. При заданих деформаціях визначають зусилля, яке може сприймати 

переріз, за формулою (4.23). 

12. Визначені зусилля NEd, кривизну  та висоту стиснутої зони x1 

підставляють у рівняння рівноваги (4.24). 

13. У рівнянні (4.25) величина e=(x1–y+e0), де  y – відстань від найбільш 

стиснутої грані до центра ваги перерізу. 

Аналогічно рішенню пп. 5-7, розрахунки рівняння (4.24) повторюють 

доти, доки не буде досягнута достатня точність. Достатньою точністю розв’язку 

рівняння (4.24) слід вважати значення зменшення деформацій: 

Δεc(2) = –0,02εcu1.  

Таким чином, буде отримана перша точка  на діаграмі стану перерізу. 

14. Для отримання наступних точок  діаграми стану перерізу необхідно 

збільшити деформації на більш стиснутій грані, тобто 

)1(
)1(

)1(
)(
)1( c

k
c

k
c  

 , 

і виконати дії відповідно до п.п. 9-12, зберігаючи на першій ітерації величину 

деформації на розтягнутій грані, яка отримана на попередньому кроці 

розрахунку.  

Як правило, при значенні Δεc(1)=0,1εcu1 отримують результати з 

достатньою точністю, але якщо необхідно отримати результати з більшою 

точністю, можна використати дрібніші значення Δεc(1). У будь-якому разі при 

значеннях Δεc(1)< 0,05εcu1, точність розв’язку практично не покращується.  

15. Величина NEd, яка відповідає максимуму на діаграмі стану перерізу  

«N – εc(1)» або величині при досягненні деформаціями стиснутої грані своїх 

граничних деформацій  εcu1 і буде величиною несучої здатності 
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сталезалізобетонного перерізу при даних значеннях параметрів бетону, сталі 

гнучкості та ексцентриситету прикладення навантаження. 

При необхідності величина моменту, який при цьому сприймається 

перерізом, в загально прийнятій системі координат може бути отримана за 

формулою 

M = Ne0. 

Тут наведено найпростіший метод розв’язання системи нелінійних 

рівняннь підбором – метод послідовних наближень, але можна використати й 

інші методи, наприклад, метод половинного ділення. 

Наведений алгоритм та формули для різної форми перерізів можна 

реалізувати в прикладних програмах для персонального комп’ютера. Це 

дозволить не тільки виконувати розрахунки реальних конструкцій, а й 

досліджувати поведінку сталезалізобетонних елементів при різних впливах. 
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